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上海碧欧建材有限公司 

上海市金山区亭林镇林盛路 251 号 13 栋三楼 

 

下列样品由客户提供及确认: 

样品名称 : 硬质蜡油 

样品编号 : SHCCM130100179 

测试要求 : 甲醛释放量 

测试方法 : 参考 GB 18580-2001 

产品规格 : 5300 

生产商 : Biohouse (Shanghai) Co., Ltd. 

收样日期 : 2013 年 01 月 21 日 

测试周期 : 2013 年 01 月 21 日－2013 年 01 月 31 日 

测试结果 : 请见下页 

******** 待续******** 

 
 
 
 
 
 
 
 

通标标准技术服务(上海) 

有限公司授权签名 

 
 

谢凌云               授权签字人 
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测试样品描述：棕色木板 

备注： (1) 1 mg/kg = 0.0001% 

            (2) MDL = 方法检测限 

(3) ND = 未检出 ( < MDL ) 

(4) "-" = 未规定 

 

甲醛 

测试方法：参考 GB 18580-2001 章节 6.3，40L 干燥器法，用 UV-Vis 分析。 

 

 测试项目 单位 MDL 结果 

甲醛释放量                                                                         mg/L        0.2 ND 

 

备注：参考信息：等级 E1：甲醛释放量 ≤ 1.5 mg/L 

声明：测试结果仅对来样负责。 

 

样品照片： 
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